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屏東縣琉球鄉碧雲寺傳世陶瓷古物研究與修護

盧泰康* / 王竹平**（Lu Tai-kang／Wang Chu-ping）

 摘要
本研究為針對屏東縣琉球鄉碧雲寺兩件傳世陶瓷古物所進行的文物研究與修

護，透過學術分析與比對可知，兩件白瓷香爐應為福建南部漳州地區的「東溪窯」

所燒造，俗稱「漳窯器」，是近年新發現清代臺灣進口陶瓷的重要類型，其中八卦

紋白瓷圓腹形三足爐，更是目前所知漳窯白瓷考古出土或傳世品的唯一案例。至於

其所屬年代，應為清乾隆朝以後的十八世紀中期至十九世紀，屬清代後半期文物，

是距今兩百餘年的臺灣文化資產重要傳世古物。而兩件古物的修護工作，則是經由

文物狀況檢視與紀錄、清除舊膠並拆解、文物清潔、重新黏對結合、填補缺漏，以

及製作文物專屬保護盒等學術程式，使得兩件曾因意外破損的碧雲寺傳世古物，得

以做為臺灣的重要文化資產，永遠保有存續。
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 Abstract
This paper encompasses the provenance study and conservation of two historic ceramic incense 

burners from Bi-Yun Temple, Liquiu Township, Ping Tung County. Based on academic analysis and 
comparison with various kiln finds, it is concluded that these two burners were manufactured by Tong-
xi Kiln in the Changchou area in southern Fujian, which is often known as the “Chang Kiln Works”. 
The two items represent one type of the newly-discovered imported ceramics in Taiwan during the 
Qing period. Furthermore, one of the discussed works, a tripod white-porcelain burner decorated with 
eight trigrams, is so far the only known example from the Chang Kiln, either as in archaeological 
remains or as antiques housed in Taiwan. Both burners are dated between the middle of the 18th 
century and the 19th century, and have been handed down for two hundred years in Taiwan. Obviously 
they shall be regarded as significant with regard to Taiwanese cultural heritage. Therefore,  careful 
examination and documentation of the two burners was carried out. Treatments such as the removal 
of old adhesives, rejoining and gap-filling were also applied. A custom-made package has also been 
provided for safe handling and storage of the items. It is hoped that this study and conservation work 
has turned these two accidentally-broken objects into part of Taiwan's sustainable heritage.

Keywords: Artifact Studies, Object Conservation, White Porcelain, Tong-xi Kiln in Fujian Province, 
Chang Kiln.
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一、前言

小琉球位於南臺灣屏東縣東港鎮

西南方的臺灣海峽上，屬屏東縣琉球

鄉。碧雲寺坐落於琉球鄉大寮莊山頂的

中正路上，上福村與大福村之間，寺

內主奉觀世音菩薩，是信徒眾多、歷史

悠久的名剎古寺。該寺肇建於乾隆元年

（1736），光緒3年（1877）改建，光緒
4年（1878）完成，成為居民最重要的信
仰中心。隨著當地人口持續增加，香火

更盛，碧雲寺又於民國43年（1954）募
資重建。 碧雲寺內現存多件傳世古物，
包含了多件陶瓷香爐供器、木質匾額

等，相當具有歷史與文化價值。民國101
年（2012）年末，碧雲寺所藏的兩件傳
世白瓷香爐，因遭意外導致嚴重破損，

為求慎重保護該寺重要文化資產，寺方

決定委託國立臺南藝術大學藝術史學

系，針對上述兩件白瓷香爐進行學術研

究與修護1。

國立臺南藝術大學藝術史學系暨碩

士班，為臺灣文博領域中唯一整合藝術史

學、文物保存維護以及博物館蒐藏管理與

展示之專業科系，課程配合研究與教學所

需，設有「臺灣及東亞考古文物研究與修

護學程」（原名為「臺灣出土（水）文物

研究與修護學程」），並有「文物研究

與修護實驗室」與「考古文物整理工作

站」，長期從事古物研究與調查、考古出

土文物研究與修護之教學與實際工作，師

資包含藝術史、古物研究、考古學、文物

修護等相關領域學者。

二、琉球鄉碧雲寺傳世白瓷香爐研究

（一）造形、紋飾與製作工藝特徵

屏東縣琉球鄉碧雲寺所收藏的兩件

傳世白瓷香爐，其個別造形、紋飾與製

作工藝特徵如下：

第一件為「白瓷斂口圓腹三足

爐」，特徵為厚唇，斂口，器身上半

圓鼓最寬，以下漸斜弧收，器底邊緣有

三個圓鼓乳形足，平底（圖1、圖2、圖
3），文物形態結構測繪見圖8。尺寸為器
高10.8公分，口徑21.5公分，器寬25.2公
分，底徑9.8公分。爐身外壁施透明釉，
釉色白中微黃，釉面有開片，釉層數位顯

微放大（DINO）特徵見圖4，可見釉層內
有細小氣泡分布。施釉至器身近底處，

內壁與器底無釉。器身上半裝飾浮雕模

印貼塑八卦紋，各卦卦象清晰可辨，排

列方式屬乾坤相對之「伏羲八卦」，卦

文朝下，順時針依序分別為乾（ ）、巽

（ ）、坎（ ）、艮（ ）、坤（ ）、

震（ ）、離（ ）、兌（ ）。器底

露胎處有褐色煙燻附著，胎骨斷面白中

泛黃，胎質略為疏鬆。全器應為拉坯成

形，器底切修平整，略見粗寬圈足，足

邊再分別黏塑三處圓乳形足。修護前瓷

爐器身可見殘破長弧葉形紅色剪紙貼附

於其上，紙上墨書「安爐大吉」四字，

剪紙邊緣裝飾連續圓點，似為模仿鉚釘

造形。

第二件為「白瓷直筒形三足爐」：

特徵為平沿，厚唇，直筒形器身，以口沿

處最寬，向下微收，素面無紋飾，器底有

1 本論文發表於2014年8月「文化資產保存學刊學術專題論壇」，內容經數次修改，感謝四位匿名審查人
提供寶貴意見。
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三處條狀長弧形器足，亦稱磬式足，呈同

心圓排列，平底（圖5、圖6、圖7），文
物形態結構測繪見圖10。尺寸為口徑18.6
公分，器高14.2公分，底徑17.8公分。外
壁施透明釉，內壁無釉，釉色白中微黃，

釉面開片，開片內受沁色澤不一，呈現深

褐、淺黃、淺灰等不同色調，類似中國古

代「哥窯」瓷器釉層所見特徵，「金絲鐵

線」的釉面開片特徵，釉層數位顯微放大

（DINO）觀察見圖8，可見釉層內有細小
氣泡分布。施釉至器底，僅足身無釉。底

足露胎處有褐色煙燻附著，露胎處所見胎

質白中泛黃，質地略為疏鬆。全器應為拉

坯成形，器底切修圈足後，再修整成為三

處弧形磬式足。本器修護之前，器身可見

殘破的長弧葉形紅色剪紙，貼附於器身之

上，紙上墨書「安爐大吉」四字，剪紙邊

緣裝飾連續圓點，似為模仿鉚釘造形。

▲圖3. 白瓷斂口圓腹三足爐器足局部（修護完
成）。

Figure 3. Arrangement of white pottery tripod's 
feet (after restoration).

 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖4. 釉面數位顯微放大。
Figure 4. Decoration under digital magnification.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖5. 白瓷直筒形三足爐 （修護完成）。
Figure 5. White pottery tripod incense burner 

(after restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖2. 香爐器底（修護完成）。
Figure 2. Incense burner base (after restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖1. 白瓷斂口圓腹三足爐側面（修護完成）。
Figure 1. White pottery tripod, side view (after 

restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 
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品名：白瓷斂口圓腹三足爐

口徑：21.5cm

器寬：25.2cm

器高：10.8cm

底徑：9.8cm

重量：1952g

測繪人：李淳郁

測繪日期：2014.03.28（底

稿）2014.05.09（線稿）

文物名稱：�白 瓷 直 筒 形 三

足爐

器口徑：18.6cm

器底徑：17.8cm

器高：14.2cm

足徑：14.6cm

重量：1481g

測繪人：楊雅婷

測繪日期：2014.02.09

▲圖9. 白瓷斂口圓腹三足爐測繪圖。
Figure 9. Sketch of white pottery tripod incense 

burner. 
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖6.香爐器底（修護完成）。
Figure 6. Incense burner base (after restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖7.香爐俯視（修護完成）。
Figure 7. Incense burner, view from above (after 

restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖10. 白瓷直筒形三足爐測繪圖。
Figure 10. Sketch of cylindrical white pottery 

tripod incense burner. 
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖8. 釉面數位顯微放大。
Figure 8. Decoration under digital magnification. 
 圖片來源：盧泰康提供 
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（二）白瓷香爐的產地來源

碧雲寺所藏兩件白瓷香爐的胎釉

特徵大體一致，釉色呈現米黃色或米白

色，再結合其外觀造形特徵研判，應屬

於福建南部漳州地區的「東溪窯」所

燒造。東溪窯位於現今福建省華安縣高

安鎮與南靖縣龍山鎮交界處，永豐溪上

游東溪流域一帶，此類明清時期漳州地

區所燒造的白瓷器，歷來常被學界稱為

「漳窯器」、「漳瓷」、「米黃或米白

釉器」 2。此類明清時期閩南漳州燒造

的白瓷器，類型相當多樣，包含了各種

碗、杯、盤、匙等餐飲用器，瓶、罐、

洗、燈臺、瓷塑等陳設用器，以及宗教

祭器如香爐。

碧雲寺所藏白瓷「斂口圓腹三足

爐」，器底所見乳形三足，是相當具有

代表性的東溪窯燒造器物特徵，而完全

相同的窯址採集標本案例，可見於民國88
年（1999）東溪窯窯址調查紀錄（圖11）
3，以及漳州市博物館（圖12）4、南靖縣

博物館所藏之窯址調查資料（圖13）5。

至於本件白瓷香爐器身所貼塑的浮雕八卦

紋裝飾，則是相當罕見於目前所知的傳世

漳窯白瓷案例，相當具有學術價值。另一

方面，類似的八卦紋白瓷三足爐，在福建

德化窯白瓷傳世品（圖14）6，以及德化

窯甲杯山窯址出土標本中則有所見（圖

15）7，但二窯燒造產品的製作工藝特徵

略有不同，碧雲寺所藏東溪窯白瓷爐的八

卦紋較為粗寬，並以貼塑技法成型，而德

化窯白瓷爐的八卦紋較為窄細修長，並且

是以刀刻剔切而成。

2 吳其生（2002）《中國古瓷標本－福建漳窯》，廣州：嶺南美術出版社，頁9。
3 福建省博物館、漳州市博物館（2001）〈華安東溪窯1999年度調查〉，《福建文博》2001年第2期，福
州：福建省文化廳，頁59。

4 吳其生（2002）《中國古瓷標本－福建漳窯》，頁93。
5 東溪窯址封門坑一號窯第一地點採集標本，筆者拍攝於福建省南靖縣博物館。
6 吳其生（2002）《中國古陶瓷標本－福建德化窯》，廣州：嶺南美術出版社，頁79。
7 陳建中（2005）《中國福建古陶瓷標本大系－德化窯》，福州：福建美術出版社，頁122。

▲圖11. 東溪窯窯址所採集之標本。
Figure 11. Samples gathered from Tong-xi Kiln. 
 圖片來源：福建省博物館等（2001） 

▲圖12. 漳州市博物館藏東溪窯窯址所採集之標
本。

Figure 12. Samples gathered from Tong-xi Kiln 
from the collection of Zhangzhou 
Museum. 

 圖片來源：吳其生（2002a） 
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碧雲寺所藏白瓷「直筒形三足爐」，

又稱「奩式爐」。其造形之緣由，最早

是模仿漢代酒器，在宋元時期以後，此

類造形的陶瓷香爐漸多，其中年代較早

者，例見北宋時期河南的汝窯青瓷爐（圖

16）8，以及河北的定窯白瓷爐（圖17）
9。而南宋至元代的浙江南部龍泉窯，亦

長時間燒造這種造形的三足香爐，並一

直持續生產至明代，例見南宋咸淳元年

（1265）環翠塔基出土貼花青瓷三足爐
（圖18）10，以及韓國新安沉船（1323）
出水八卦紋青瓷三足爐（圖19）11。另如

明清時期的江西省景德鎮窯、以及福建省

的德化窯（圖20）亦多曾燒造直筒形的三
足香爐12。此類香爐的器身常見多條平行

弦紋裝飾，亦有模印貼花或素面無紋飾

者。其器底三足的造形，則多見柱狀的獸

足，或是如意形器足。

至於碧雲寺所藏「直筒形三足爐」

的器足特徵，為條狀長弧形磬式足，則是

8 林柏亭編（2006）《大觀：北宋汝窯特展》，臺北：國立故宮博物院，頁78。
9 國立故宮博物院編輯委員會（1994）《故宮歷代香具圖錄》，臺北：國立故宮博物院，頁179。
10 朱伯謙編（1998）《龍泉窯青瓷》，臺北：藝術家，頁157。
11 文化公報部文化財管理局編（1981）《新安海底遺物：資料篇I》，首爾：文化公報部文化財管理局，
頁49。

12 國立故宮博物院編輯委員會（1994）《故宮歷代香具圖錄》，頁211。

▲圖15. 德化窯甲杯山窯址出土標本。
Figure 15. Samples unearthed from Dehua Kiln 

and Jiabei Shan Kiln.
 圖片來源：陳建中（2005） 

▲圖14. 福建德化窯傳世白瓷八卦紋香爐。
Figure 14.  Whi te pot tery wi th octogram 

decorat ion f rom Dehua Ki ln , 
Fujian.

 圖片來源：吳其生（2002b） 

▲圖13. 南靖縣博物館東溪窯窯址所採集之標
本。

Figure 13. Samples gathered from Tong-xi 
Kiln from the collection of Nanjing 
County Museum.

 圖片來源：盧泰康提供 
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▲圖18. 南宋環翠塔基出土龍泉窯青瓷爐。
Figure 18. Southern Song-era celadon incense 

burner unearthed at Huancui Pagoda 
from the Longquan Kiln.

 圖片來源：朱伯謙編（1998） 

▲圖16. 北宋河南汝窯青瓷爐。
Figure 16. Northern Song-era celadon pottery 

from the Ru Kiln, Henan.
 圖片來源：林柏亭編（2006） 

▲圖17. 北宋河北定窯白瓷爐。
Figure 17. Northern Song-era white pottery from 

the Ding Kiln, Hebei.
 圖片來源：國立故宮博物院編輯委員會（1994） 

▲圖20. 德化窯白瓷爐。
Figure 20. White pottery incense burner from 

Dehua Kiln.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖19. 韓國新安沉船出水龍泉窯青瓷爐。
Figure 19. Celadon incense burner from 

Longquan Kiln, recovered from a 
shipwreck in Sinan County, South 
Korea.

 圖片來源：文化公報部文化財管理局編（1981） 



45

屏東縣琉球鄉碧雲寺傳世陶瓷古物研究與修護

東溪窯所燒造白瓷或青瓷香爐的常見足

形，相當具有自身特色。與碧雲寺藏品相

同的完整傳世白瓷爐作品（圖21）13，以

及東溪窯窯址採集標本（圖22）14，皆可

見於漳州市博物館收藏。

（三）白瓷香爐所屬年代

儘管碧雲寺寺方並未留下任何典藏

陶瓷的文件紀錄，但該寺所藏兩件白瓷

香爐的所屬年代，大致仍可透過以下幾

種資料交互考證得知：

1. 窯址調查與相關紀年白瓷
首先是燒造米白釉瓷的福建東溪窯

所屬年代，歷來考古調查報告有幾種認

識：一為判定其始於明代中期，延續至

清代早、中期左右15。另有研判其始燒於

明末，歷經清代早期，延續至乾隆時期
16。而最近一次的調查認識結合文獻史料

與田野訪查結果，指出東溪窯年代上限

為明代中期，直到清末∼民國初年仍有

繼續生產17。綜上文所述，可知福建南部

漳州的東溪窯，是屬於明清時期長期燒

造陶瓷器的窯場。

至於其外觀特徵可以完全對應碧雲

寺所藏白瓷「斂口圓腹三足爐」的東溪

窯窯址採集標本（出土於調查編號Y2地
點，見上文圖1），年代則被定於清代康
熙－乾隆時期（17世紀晚期∼18世紀）18。

13 筆者拍攝於漳州市博物館；另見吳其生（2002）《中國古瓷標本－福建漳窯》，頁96。
14 吳其生，李安和（2005）《中國福建古陶瓷標本大系－華安窯》，福州：福建美術出版社，頁42。
15 林燾、葉文程、唐杏煌、羅立華（1993）〈福建華安下東溪頭窯址調查簡報〉，《東南文化》1993年
第1期，南京：江蘇省文化廳，頁234。

16  栗建安（1993）〈東溪窯調查記略〉，《福建文博》1993年第1-2期，頁150。
17  福建省博物館、漳州市博物館（1999）〈華安東溪窯1999年度調查〉，頁68、69。
16  栗建安（1993）〈東溪窯調查記略〉，《福建文博》1993年第1-2期，頁150。
17  福建省博物館、漳州市博物館（1999）〈華安東溪窯1999年度調查〉，頁68、69。
18 同上註，頁69。

▲圖21. 漳州市博物館藏傳世白瓷爐。
Figure 21. White pottery incense burner from the 

collection of Zhangzhou Museum.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖22. 東溪窯窯址所採集之標本。
Figure 22.Samples collected from Tong-xi Kiln.
 圖片來源：吳其生、李安和（2005） 
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另有兩件傳世的德化窯紀年白瓷三

足爐，所屬年代頗具參考價值；一件是

上海博物館所收藏的德化窯白瓷八卦紋

香爐，特徵同於上文所引圖4作品，器身
下半有墨書銘文：「永春縣民康鄉鳴琴

裡際願坊李厝壠保，信士陳口萬曆八年
（1580）六月初一日就于景村宮許下香
爐，銀五分，祈庇牛隻具旺，萬曆十一

年（1583）八月吉日謝。」19故可知這類

白瓷爐年代可上溯至明代晚期。另一件

傳世德化窯白瓷爐，器身與底足造形特

徵則相當類似於碧雲寺所藏「斂口圓腹

三足爐」，器身可見青花供養銘文「乾

隆三十六年（1771）信士董日□叩。」
（圖23）20故可判定碧雲寺白瓷爐所屬年

代，應為時間較晚的18世紀後半。

2. 相同窯場燒製之青瓷香爐年代
明清時期的閩南東溪窯，除了燒造

白瓷香爐之外，亦同時大量燒造青瓷香

爐，且二者造形相當類似，故後者亦可

做為年代判定的輔助資料。以海外發現

的水下考古資料為例，發現於印尼海域

19 陸明華（2001）〈晚明福建瓷器窯業的發展〉，《南方文物》2001年第1期，南昌：江西省文化廳，頁
107。

20 陳明良（2005）《德化窯古瓷珍品鑑賞》，福州：福建美術出版社，頁227。

▲圖25. Tek Sing號沉船出水東溪窯青瓷爐之二。
Figure 25. Tek Sing celadon incense burner from 

Tong-xi Kiln no. 2.
 圖片來源：Nagel Auctions（2000） 

▲圖24. Tek Sing號沉船出水東溪窯青瓷爐之一。
Figure 24. Tek Sing celadon incense burner 1 

from Tong-xi Kiln no. 1.
 圖片來源：Nagel Auctions（2000） 

▲圖23. 德化窯傳世青花銘文白瓷爐。
Figure 23. White pottery incense burner with 

incription from Dehua Kiln 
 圖片來源：陳明良（2005） 
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之Tek Sing號沉船，沉沒時間為道光2年
（1822），大量出水瓷器中可見東溪窯
燒造之青瓷斂口圓腹三足爐（圖24）、
青瓷圓筒形三足爐（圖25）21，可知此類

青瓷器的燒造時間，應為19世紀初，而
相同造形的東溪窯白瓷爐燒造年代，亦

應為同一時期的產品。

此外，臺灣地區傳世與考古出土的

東溪窯青瓷斂口圓腹三足爐、青瓷圓筒

形三足爐，目前已發現了相當數量，筆

者曾就其年代進行考證分析，指出這些

東溪窯青瓷香爐的年代，大致落在18世
紀後半至19世紀22。

3. 碧雲寺相關史料紀錄
最後是有關琉球鄉碧雲寺的建成

時間，亦可為兩件白瓷爐的年代上限，

提供判讀的依據。碧雲寺開基於清乾隆

元年（1736），初為一座草廟，名曰
「觀音亭」23。到了18世紀末，該寺有
了第一次改建，《鳳山縣采訪冊》「觀

音寺」條稱：其「在小琉球嶼大寮澳山

頂，縣東南六十里，乾隆五十九年居民

募建。」24到了光緒3年（1877）再度改

建，遷至今址，並以瓦構築，竣工後易

名為今日所稱「碧雲寺」25。故可以確定

兩件白瓷香爐入藏碧雲寺的時間上限，

必不會早於18世紀中期的乾隆初年。

綜合上述各項資料研判，可知碧雲

寺所藏兩件白瓷爐的年代，應該可以確

定是在乾隆朝以後的18世紀中期至19世
紀，屬清代後半期文物。

（四）科學檢測分析

本次針對琉球鄉碧雲寺傳世白瓷爐

的研究與修護，運用XRF螢光光譜分析儀
（Seiko SEA200）26，針對兩件白瓷香爐

的釉面進行科學檢測。本次科學檢測目

的有二，其一在於目前所見傳世漳窯白

瓷，尚未見任何科技檢測數據資料，故

本次分析可藉以累積明清時期福建南部

地區燒製白瓷成分的科學技術訊息；其

二則可為提供後續修復階段清潔藥劑之

選擇提供參考依據，以避免損害文物釉

面與胎質。兩件白瓷香爐所得檢測數據

如下27：

21 Nagel Auctions（2000） Tek Sing Treasures , Stuttgart, Germany: Nagel Auctions, pp. 76-77, 80-81.
22 盧泰康（2013）〈臺灣南部廟宇傳世收藏的青瓷供器〉，《東亞青瓷學術論壇論文集》，新北市：新
北市立鶯歌陶瓷博物館，頁164、165。盧泰康（2014）〈臺灣南部廟宇收藏的傳世陶瓷香爐供器〉，
《近代物質文化研究－第一屆歷史與文物學術研討會論文集》，臺中：逢甲大學歷史與文物研究所，

頁50。
23 洪義詳主修、林澤田編纂（2006）《琉球鄉志》，屏東：琉球鄉公所，頁279。
24 盧德嘉纂輯，詹雅能點校（2007）《鳳山縣采訪冊．丁部 規制 祠廟》，臺北：遠流出版社，頁182。
25 洪義詳主修、林澤田編纂（2006）《琉球鄉志》，頁279。
26 測量條件如下：測量時間100秒；樣品室周邊環境為He充填；Collimator 5mm；X-光管電壓50keV；X-
光管電流50μA；無濾波器；Mylar Film薄膜。

27 以下兩件白瓷文物的科學檢測工作，為文化部文化資產局文化資產保存中心及邵慶旺助理研究員提供
協助。
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（2）檢測位置：白瓷三足爐（冰裂紋較多處）

1.「斂口圓腹三足爐」
（1）檢測位置：口緣釉面

樣品影像 能譜

結果

Z 元素 元素名稱 線 A cps ROI keV
14 Si Silicon Ka 281.016 1.53- 1.95
20 Ca Calcium Ka 654.781 3.47- 3.91
26 Fe Iron Ka 116.007 6.17- 6.63
30 Zn Zinc Ka 1294.036 8.39- 8.88

樣品影像 能譜

結果

Z 元素 元素名稱 線 A cps ROI keV
14 Si Silicon Ka 142.918 1.53- 1.95
30 Zn Zinc Ka 882.097 8.39- 8.88
20 Ca Calcium Ka 837.719 3.47- 3.91
26 Fe Iron Ka 130.987 6.17- 6.63

範疇：[X Y]43.80 29.20（mm）

範疇：[X Y]43.80 29.20（mm）
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（2）檢測位置：器身釉面

2.「直筒形三足爐」28

（1）檢測位置：器身釉面

樣品影像 能譜

結果

Z 元素 元素名稱 線 A cps ROI keV
14 Si Silicon Ka 246.865 1.53- 1.95
26 Fe Iron Ka  87.191 6.17- 6.63
82 Pb Lead Ka 131.594 12.36-12.89
20 Ca Calcium Ka 269.827 3.47- 3.91

樣品影像 能譜

結果

Z 元素 元素名稱 線 A cps ROI keV
14 Si Silicon Ka 242.300 1.53- 1.95
26 Fe Iron Ka  85.953 6.17- 6.63
82 Pb Lead Lb 126.939 12.36-12.89
20 Ca Calcium Ka 269.449 3.47- 3.91

範疇：[X Y]43.80 29.20（mm）

範疇：[X Y]43.80 29.20（mm）

28 檢測本件香爐之兩筆電腦判讀數據中所見元素As（砷），可能是對於螢光光譜判讀差異，因在10.28-
10.79 之間的能譜峰應是Pb（鉛）的Lα，而非As的Kα，加上As的Kβ看起來並不存在；故此件白瓷
爐的釉藥成分，應該不含As（砷）元素。
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29  逢甲大學李建緯教授之文化資產古物調查成果。
30  李建緯，〈彰化大村鄉的視覺藝術〉，收入於《彰化大村鄉鄉志》（待刊稿）。
31  以上兩處傳世古物資料，為逢甲大學李建緯教授之文化資產古物調查成果。

透過以上檢測所得數據可知，琉球

鄉碧雲寺傳世收藏兩件白瓷爐的釉藥成

分，各自顯示了一些特殊的訊息，首先

是「斂口圓腹三足爐」，兩筆檢測數據

皆顯示釉中含有Si（矽）、Ca（鈣）、
Fe（鐵）、Zn（鋅），其中Ca（鈣）應
是釉藥中的主要媒熔劑，而含有一定數

量的Zn（鋅），則顯示此件白瓷爐的透
明釉類型，應屬所謂的石灰鋅釉（CaO / 
ZnO），而這樣的媒熔劑組成方式，相
當程度有別於同屬閩南地區燒造白瓷的

德化窯。藉由過去針對明清時期德化窯

所燒造高溫白瓷的成分分析結果可知，

其釉藥是以鈣（CaO）與鉀（K2O）做
為主要媒熔劑。至於透明釉中所含之Fe
（鐵），屬於金屬發色劑，解釋了此類

東溪窯白瓷的釉色呈現米黃色或米白色

的原因，由於透明釉中含有微量的鐵，

在窯爐內以氧化氣氛下燒成後，自然呈

現了白中閃黃的色調。

「直筒形三足爐」的兩筆檢測數據，

皆顯示了釉中含有Si（矽）、Fe（鐵）、
Pb（鉛）、Ca（鈣）。其中Ca（鈣）應是
釉藥中的主要媒熔劑，而釉層中含有一

定數量的Pb（鉛），則顯示此件白瓷爐
的透明釉，可能加入了PbO（氧化鉛），
藉以有效降低釉藥燒成溫度，而這也透

露出東溪窯燒造白瓷並非全為高溫釉

器，其中可能有一部分是屬於燒成溫度

較低的中溫釉，而這項特徵也相當不同

於明清時期以高溫燒成的景德鎮窯白瓷

與福建德化窯白瓷。至於透明釉中所含

之Fe（鐵），屬金屬發色劑，同樣解釋
了此類東溪窯白瓷的釉色呈現米黃色或

米白色的原因，由於透明釉中含有微量

的鐵，在窯爐內以氧化氣氛下燒成後，

自然呈現白中閃黃的色調。

（五）幾點重要認識

經本文考證分析可知，琉球鄉碧雲

寺所收藏的兩件白瓷香爐，為福建漳州

地區東溪窯所燒造，也就是俗稱的白釉

「漳窯」瓷器，其所屬年代約在18世紀
中期至19世紀左右。而其中裝飾八卦紋
的白瓷三足爐，更是目前所知漳窯燒造

白瓷香爐的首見實例。

兩件碧雲寺白瓷香爐的造形特徵，

一為斂口圓腹三足，另一為直筒形三

足，皆為東溪窯燒造陶瓷香爐的典型風

格。事實上，相同特徵的傳世與出土

白瓷香爐，已經在臺灣地區多處地點被

發現，例如彰化縣鹿港鎮的興安宮（圖

26）、臺中市西大墩的龍興宮（圖27）
29、彰化縣大村鄉貢旗村武魁祠等廟宇，
30皆已發現特徵相同的傳世東溪窯白瓷

斂口圓腹三足爐。而雲林縣北港鎮朝天

宮中央市場遺址，亦曾出土這類白瓷三

足香爐殘片（圖28、圖29），該地點所
在區域，即清代臺灣盛極一時的「古笨

港」港市舊地。至於近年在澎湖縣白沙

嶼通梁的保安宮（圖30），以及苗栗縣
銅鑼鎮天后宮所收藏的傳世陶瓷香爐中

（圖31）31，則是發現了類似於碧雲寺收

藏的直筒形白瓷三足爐。



51

屏東縣琉球鄉碧雲寺傳世陶瓷古物研究與修護

▲圖31. 苗栗銅鑼天后宮傳世白瓷爐。
Figure 31. White pottery incense burner, Tianhou 

Temple, Tongluo Township, Miaoli.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖27. 臺中西大墩龍興宮傳世白瓷爐。
Figure 27. White pottery incense burner, 

Longxing Temple, Sinshe District, 
Taichung.

 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖26. 彰化鹿港興安宮傳世白瓷爐。
Figure 26. White pottery incense burners, 

Xingan Palace, Lvgang, Changhua.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖30. 澎湖白沙通梁保安宮傳世白瓷爐。
Figure 30. White pottery incense burner, Baoan 

Temple, Baisha Township, Penghu 
County.

 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖29. 北港朝天宮中央市場遺址出土白瓷爐之
二。

Figure 29. White pottery incense burner 
unear thed f rom the  ru ins  o f 
Chaotian Palace Market, Beigang, 
no. 2.

 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖28. 北港朝天宮中央市場遺址出土白瓷爐之
一。

Figure 28. White pottery incense burner 
unear thed f rom the  ru ins  o f 
Chaotian Palace Market, Beigang, 
no. 1.

 圖片來源：盧泰康提供 
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綜上所述，福建漳州東溪窯所燒造

的各類白瓷、青瓷香爐供器，已有相當

數量被發現於臺灣廟宇傳世品與考古出

土文物中，故可知清代臺灣進口的大量

中國外銷陶瓷，除了福建德化窯與江西

景德鎮窯瓷器之外，亦有相當比例的漳

州東溪窯產品被輸入臺灣，其類型頗為

特殊，且以宗教祭祀用供器為代表。

三、白瓷香爐清潔與修護

本次由屏東縣琉球鄉碧雲寺所委

託之陶瓷修護共處理兩件文物，一為白

瓷斂口圓腹三足爐，另一為白瓷直筒形

三足爐（圖32、圖33為瓷爐修護前外
觀）。整體修護過程共分為五個部分，

分別為：文物修護前的狀況檢視與記

錄、清除舊膠並拆解瓷爐、文物清潔、

重新黏合瓷爐破片，以及填補瓷爐破損

缺漏，最後製作文物專屬保護盒。

（一）修護前文物現況檢視與登錄

修護前首先針對兩件碧雲寺所藏白

瓷香爐，進行文物現況檢視登錄，以肉

眼進行觀察，並於修護紀錄表上描述文

物保存狀況及特徵；接著進行文物現況

攝影，拍攝俯視、器底、側視等影像，

記錄修護前的文物原樣，並能與修護完

時進行比對。除上述兩種方式外，也採

用數位顯微放大設備（DINO），觀察較
細節的器物表面釉層開片、附著汙漬、

或器物原本的表面狀況等。

（二）陶瓷文物除膠及清潔

由於廟方在兩件文物破裂後，曾經

嘗試自行使用瞬間膠黏合修補，因此需

要進行重新拆解。首先要處理的是上述

黏合所使用的舊膠。由於瞬間膠屬於不

可逆膠，無法單純使用丙酮溶解，故首

先使用恆溫熱風槍，高溫降解兩件香爐

黏合處舊膠的結構，再配合手術刀刮除

業經降解的舊膠，藉以拆解兩件香爐的

破片。待其完全分離後，再使用丙酮清

除斷面殘存舊膠（圖34）。儘管瞬間膠
大致能完全清除，但仍有少數舊膠處留

下黃色痕跡，藉由放大鏡觀察，並且嘗

試拼合破片，以確定這樣的現象將不影

響後續的黏合與填補（圖35為清潔後破
片）。除了舊膠之外，兩件器物表面皆

附著黃褐色塊狀物、「安爐大吉」字樣

▲圖32. 白瓷斂口圓腹三足爐（修護前）。
Figure 32. White pottery tripod incense burner 

(before restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖33.  白瓷直筒形三足爐（修護前）。
Figure 33. White pottery cylinder tripod incense 

burner (before restoration).
 圖片來源：盧泰康提供 
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的紙張及煙燻汙漬。表面清潔的處理做

法，是將塊狀物及紙張以乾式清潔中的

手術刀等機械力，將其自表面移除。其

中在白瓷直筒形三足爐在清潔過程中，

經討論後決定保留少部分的附著痕跡，

以呈現該件文物過去使用之情況，故保

留「安爐大吉」殘紙中的「吉」字，以

及位於香爐圈足旁的附著顏料。

▲圖35. 香爐破片拆解完成。
Figure 35. Dismantling an incense burner.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖34. 清除文物舊膠。
Figure 34. Removing old adhesive from artifacts.
 圖片來源：盧泰康提供 
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此外，進行表面乾式清潔時，發現

有些許汙漬已沁入釉層開片中，難以用

外力或丙酮清除，因此接續以敷料方式

進行清潔。所謂「敷料」，是運用蜇合

劑（Ethylene Diamine Tetra- Acetic Acid，
簡稱EDTA），使用EDTA-2Na，再配合
特定介質進行清除，利用將其覆蓋於器

物表面，進行較深入而有效的清潔。由

於兩件香爐髒汙現象不同，所需清潔程

度也不一，因此使用兩種敷料個別進行

清潔。

首先挑選兩件香爐的最小破片，個

別採用EDTA和天然黏土（Sepiolite）兩
種敷料進行試驗。EDTA主要功效是在移
除金屬離子，如鐵鏽造成的汙漬；天然

黏土（Sepiolite）搭配石油醚（petroleum 
spirit），則對清潔含有機化合物的油汙
較有效果。經試驗後，初步發現若需要

考慮留存器物曾使用過的痕跡，原則上

使用天然黏土清潔會是較佳選擇，但經

過實際操作後又後續發現，兩種敷料分

別適用於特定香爐的清潔。

白瓷斂口圓腹三足爐的清潔方式，

是以EDTA搭配棉花進行清潔。首先要將
器物置於水中浸泡一天而後取出，將混

合去離子水的10％EDTA，滴在覆於器
表的棉花上，放置三小時後揭開棉花，

得以呈現較佳的清潔狀況，而在移除表

面汙漬的狀況後，則仍留有釉層開片痕

跡（圖36）。至於白瓷直筒形三足爐，
則是使用無需經過浸泡的敷料，以40％
天然黏土配合2％石油醚，敷料會呈現
泥狀，塗抹在有煙燻痕跡的釉面上，等

待約5分鐘即可清除，反覆約五次後，
是此種敷料清潔方式所能達成效果的極

限（見圖37，整體清潔後效果可參照圖
35）。

（三）陶瓷文物破片黏合

黏合的首要步驟為確定拼對組合

之順序，以避免錯位而無法緊密拼合的

情況，過程尤其需注意避免文物受到損

傷，以及修復部位的可逆性，因此選擇

穩定性高，且能以丙酮溶解的Paraloid 
B72 in Acetone做為黏著劑（圖38）。

▲圖36. 以EDTA法敷料清潔過程。
Figure 36. Dismantling an incense burner.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖37. 以天然黏土敷料清潔過程。
Figure 37. The process of using natural clay 

dressings to clean.
 圖片來源：盧泰康提供 
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（四）缺損部位填補

填補文物破損時，需考慮破損處的

大小，及適合填補的材料為何。由於白

瓷斂口圓腹三足爐有較大的缺損，因此

決定首先以齒科石膏為優先考量，填補

該文物的缺漏處，齒科石膏硬度極高，

且易於修整表面。至於較小的缺漏處，

則是以易塑型的空心玻璃球混合10％的

Paraloid B72 in Acetone做為填補材料（圖
39左）。

另一件文物白瓷直筒型三足爐破損

程度不高，經考量後決定全部使用空心

玻璃球填補，雖然此類填補材料的可塑

性較低，但其密度較大，並且具有可逆

性的優點（圖39右）。

▲圖39. 文物缺損部位填補。
Figure 39. Filling holes in an artifact.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖38. 文物破片拚對黏合。
Figure 38. Gluing broken pieces together.
 圖片來源：盧泰康提供 
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（五）文物專屬保護盒製作

為了考量文物收藏與運送的便利

性，採用聚酯外箱，內部以無酸聚乙烯

（泡棉）製作放置盒，盒身分為上蓋與

底座，文物則以楮皮紙包覆避免磨擦

與碰撞。修復後文物的保存環境應保持

低溫與乾燥，為了檢視與管理典藏環境

狀況，在文物保護盒上蓋置入溫溼度試

紙，當溼氣過重時，試紙的顏色會由藍

轉為紅（圖40、圖41）。

（六）陶瓷文物後續保存建議

修護完成之陶瓷香爐文物，陶瓷材

質比起金屬或有機材質文物，較不受外

在環境影響，但仍建議典藏於恆溫、恆

溼的存放環境，並有專門放置之收藏儲

櫃，儲櫃應附有鎖鑰安全裝置，以利長

期收藏保存。人為失誤反較容易造成陶

瓷材質的毀壞，因此文物自保護盒中取

出後，應注意需雙手持拿，並確保其未

離開放置桌面過遠。同時應注意文物取

出文物儲櫃的時間不宜過久。

四、結語

本研究針對碧雲寺兩件傳世陶瓷古

物的研究與修護工作，獲致不少重要新

發現與成果，以下分述：

首先是透過學術研究與分析，確

認了兩件碧雲寺傳世古香爐的產地來源

與年代。兩件白瓷香爐應為福建南部漳

州地區的「東溪窯」所燒造，俗稱「漳

窯器」，是近年新發現清代臺灣進口陶

瓷的重要類型，其中八卦紋白瓷圓腹形

三足爐，更是目前所知漳窯白瓷考古

出土或傳世品的唯一案例。至於其所屬

年代，應為清乾隆朝以後的18世紀中期

至19世紀，屬清代後半期文物，是傳世
兩百餘年的臺灣文化資產重要古物。另

一重要成果是本次完成了兩件古物的修

護工作，透過文物狀況檢視與紀錄、清

除舊膠並拆解、文物清潔、重新黏對結

合、填補缺漏，以及製作文物專屬保護

▲圖41. 修護完成文物置入保護盒。
Figure 41. Placing the restored artifact in the 

protective package.
 圖片來源：盧泰康提供 

▲圖40. 製作文物專屬保護盒。
Figure 40. Producing a custom-built protective 

package.
 圖片來源：盧泰康提供 
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盒等學術程序，使得兩件曾因意外破損

的碧雲寺傳世古物，得以做為臺灣的重

要文化資產，永遠保有存續。

此外，本次由琉球鄉碧雲寺主動

委託執行的古物研究與修護工作，也顯

示了碧雲寺寺方重視並珍惜自身文化資

產，積極主動尋求學術單位協助，以保

存其既有傳世古物的正確做法，實具有

重要象徵意義與價值。

國立臺南藝術大學藝術史學系暨碩

士班，為臺灣文博領域中唯一整合藝術

史學、文物保存維護以及博物館蒐藏管

理與展示之大學專業科系，長期從事古

物研究與調查、考古出土文物研究與修

護等各項文博領域教學與學術工作。本

次受碧雲寺委託之古物研究與修護，落

實了本系古物專業教學與研究並重的理

念及發展方向，同時具體而有效推展了

臺灣的文化資產事業，是一次相當具有

意義的專業實踐。
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